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1. Цели и задачи дисциплины: 
· изучение структуры и поверхностных свойств целлюлозы, химических реакций, физических и физико-химических воздействий на изменение поверхностных свойств целлюлозных материалов;
· получение знаний о химических, физико-химических и физических свойствах целлюлозных материалов на основе природной химически модифицированной и структурно измененной целлюлозы различного происхождения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Поверхностные свойства целлюлозы» относится к вариативной части учебного плана. Является дисциплиной по выбору.
Дисциплина основывается на результатах освоения дисциплин – «Органическая химия», «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа», «Химия древесины и синтетических полимеров».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью использовать знания о современной физической картине мира, пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и явлений природы (ОПК-2)
В результате освоения компетенции ОПК-2 студент должен:
знать: основные принципы структурной организации целлюлозы, взаимосвязь структурной организации целлюлозы с основными химическими свойствами, направлениями переработки и использования;
уметь: использовать знания о физической структуре и химических свойствах (функциональном составе) целлюлозы в профессиональной деятельности, оценивать пригодность целлюлозных материалов для использования в различных отраслях промышленности;
владеть: знаниями о способах исследования целлюлозы, навыками анализа ее химических и физических свойств в зависимости от вида целлюлозного материала (волокно, наноструктурированные порошкообразные частицы) и области их применения.

- способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты, проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и устанавливать границы их применения, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-16)
В результате освоения компетенции ПК-16 студент должен:
знать: классификацию, типы и задачи эксперимента, способы и методы поиска информации по задаче эксперимента; методы математического моделирования эксперимента; основы проведения прикладных и теоретических научных исследований, методы оценки достоверности результатов и погрешности измерений; основные методы и показатели при определении качества материалов.
уметь: моделировать физико-химические процессы, проводить расчеты и выбирать метод планирования эксперимента в зависимости от поставленной задачи;
владеть: экспериментальными методами определения физико-химических свойств соединений.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы
	Вид учебной работы
	Всего часов

	
	очная форма (4 курс)
	заочная форма (5 курс)

	Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
	
	

	В том числе:
	
	

	Лекции
	16
	4

	Практические занятия (ПЗ)
	16
	4

	Другие виды контактной работы:
	0,15
	0,15

	Прием зачета с оценкой
	0,15
	0,15

	Самостоятельная работа (всего)
	111,85
	132

	Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой)
	-
	3,85

	Общая трудоемкость час
	144
	144

	 Зачетные  Единицы Трудоемкости
	4
	4



5. Содержание дисциплины
5.1 Темы (разделы) дисциплин и виды занятий
	№ п/п
	Наименование темы (раздела) дисциплины
	
Лекции

	
Практические занятия

	Самост. 
работа 
студента
	Всего час.
	Формируемые компетенции


	1.
	Целлюлоза. Общие сведения, структура и происхождение. Надмолекулярная структура и полиморфизм целлюлозы
	2
	-
	14
	16
	ОПК-2; ПК-16

	2.
	Тонкое строение клеточной стенки древесины и целлюлозных волокон. Оптические свойства целлюлозных волокон
	2
	-
	14
	16
	ОПК-2; ПК-16

	3.
	Полимолекулярные свойства целлюлозы
	2
	8
	14
	24
	ОПК-2; ПК-16

	4.
	Бумагообразующие свойства целлюлозных волокон
	2
	-
	14
	16
	ОПК-2; ПК-16

	5.
	Капиллярная структура целлюлозных волокон и их абсорбционные свойства
	2
	2
	14
	18
	ОПК-2; ПК-16

	6.
	Модификация поверхности целлюлозы мерсеризацией, этерификацией 
	2
	-
	14
	16
	ОПК-2; ПК-16

	7.
	Порошковая и микрокристаллическая целлюлоза
	2
	-
	14
	16
	ОПК-2; ПК-16

	8.
	Сорбционные и электроповерхностные свойства целлюлозы 
	2
	6
	13,85
	21,85
	ОПК-2; ПК-16

	
	Подготовка и сдача зачета с оценкой
	-
	-
	-
	0,15
	

	
	Всего
	16
	16
	111, 85
	144
	



5.2 Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для заочной формы обучения
	№ п/п
	Наименование темы (раздела) дисциплины
	
Лекции

	
Практические занятия

	Самост. 
работа 
студента
	Всего час.
	Формируемые компетенции


	1.
	Целлюлоза. Общие сведения, структура и происхождение. Надмолекулярная структура и полиморфизм целлюлозы
	0,5
	-
	17
	17,5
	ОПК-2; ПК-16

	2.
	Тонкое строение клеточной стенки древесины и целлюлозных волокон. Оптические свойства целлюлозных волокон
	0,5
	-
	17
	17,5
	ОПК-2; ПК-16

	3.
	Полимолекулярные свойства целлюлозы
	0,5
	2
	17
	19,5
	ОПК-2; ПК-16

	4.
	Бумагообразующие свойства целлюлозных волокон
	0,5
	-
	17
	17,5
	ОПК-2; ПК-16

	5.
	Капиллярная структура целлюлозных волокон и их абсорбционные свойства
	0,5
	-
	16
	16,5
	ОПК-2; ПК-16

	6.
	Модификация поверхности целлюлозы мерсеризацией, этерификацией 
	0,5
	-
	16
	16,5
	ОПК-2; ПК-16

	7.
	Порошковая и микрокристаллическая целлюлоза
	0,5
	-
	16
	16,5
	ОПК-2; ПК-16

	8.
	Сорбционные и электроповерхностные свойства целлюлозы 
	0,5
	2
	16
	18,5
	ОПК-2; ПК-16

	
	Подготовка и сдача зачета с оценкой
	-
	-
	-
	4
	

	
	Всего
	4
	4
	132
	144
	



5.3 Содержание разделов дисциплины (по лекциям)
	№ п/п
	Наименование тем 
(разделов)
	Содержание тем (разделов)
	Трудоемкость (час.)
	Формируемые компетенции


	1.
	Целлюлоза. Общие сведения, структура и происхождение. Надмолекулярная структура и полиморфизм целлюлозы
	Целлюлоза как основной растительный биополимер – источник возобновляемого органического сырья. Химические, физико-химические и физические свойства. Происхождение и области применения. Параметры кристаллической ячейки природной целлюлозы. Способы модификации природной и мерсеризированной  целлюлозы. Полиморфизм
	2
	ОПК-2; ПК-16

	2.
	Тонкое строение клеточной стенки древесины и целлюлозных волокон. Оптические свойства целлюлозных волокон
	Компонентный состав волокон целлюлозы, микрофибриллы, ламеллы и др. структурные элементы. Окрашенность технических целлюлоз. Оптические свойства целлюлозных волокон и влияние содержания лигнина на белизну целлюлозы. Распределение лигнина в волокнах сульфитной и сульфатной целлюлозы.  Отбелка целлюлозы и древесных волокон (древмассы)
	2
	ОПК-2; ПК-16

	3.
	Полимолекулярные свойства целлюлозы
	Молекулярная масса и степень полимеризации целлюлозы, способы определения и усреднения ММ и СП и  их практическое значение. Вискозиметрия растворов целлюлозы в кадоксене и др. растворителях
	2
	ОПК-2; ПК-16

	4.
	Бумагообразующие свойства целлюлозных волокон
	Размол целлюлозы и изменение свойств  волокон при размоле. Влияние параметров размола на водоудерживающую способность волокон и прочность бумажного полотна
	2
	ОПК-2; ПК-16

	5.
	Капиллярная структура целлюлозных волокон и их абсорбционные свойства
	Капиллярная структура целлюлозных волокон и абсорбционные свойства по отношению к различным веществам – газам, красителям,  воде. Адгезия, сорбция красителей
	2
	ОПК-2; ПК-16

	6.
	Модификация поверхности целлюлозы мерсеризацией, этерификацией 
	Взаимодействие целлюлозы со щелочью и водой. Аддитивные соединения целлюлозы со щелочью. Влияние частичной этерификации целлюлозы на изменение поверхности и структуры
	2
	ОПК-2; ПК-16

	7.
	Порошковая и микрокристаллическая целлюлоза
	Наноструктурированные материалы. Способы получения в водной (гидролитическая деструкция) и безводной органической (деструкция кислотами Льюиса) среде. Модификация поверхности целлюлозы. Свойства и применение
	2
	ОПК-2; ПК-16

	8.
	Сорбционные и электроповерхностные свойства целлюлозы 
	Равновесные состояния функциональных групп целлюлозы в воде. Сорбция ионов водорода поверхностью целлюлозы. Метод расчета электроповерхностных свойств целлюлозы
	2
	ОПК-2; ПК-16

	Всего
	16
	



5.4 Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для заочной формы обучения
	№ п/п
	Наименование тем 
(разделов)
	Содержание тем (разделов)
	Трудоемкость (час.)
	Формируемые компетенции


	1.
	Целлюлоза. Общие сведения, структура и происхождение. Надмолекулярная структура и полиморфизм целлюлозы
	Целлюлоза как основной растительный биополимер – источник возобновляемого органического сырья. Химические, физико-химические и физические свойства. Происхождение и области применения. Параметры кристаллической ячейки природной целлюлозы. Способы модификации природной и мерсеризированной  целлюлозы. Полиморфизм
	0,5
	ОПК-2; ПК-16

	2.
	Тонкое строение клеточной стенки древесины и целлюлозных волокон. Оптические свойства целлюлозных волокон
	Компонентный состав волокон целлюлозы, микрофибриллы, ламеллы и др. структурные элементы. Окрашенность технических целлюлоз. Оптические свойства целлюлозных волокон и влияние содержания лигнина на белизну целлюлозы. Распределение лигнина в волокнах сульфитной и сульфатной целлюлозы.  Отбелка целлюлозы и древесных волокон (древмассы)
	0,5
	ОПК-2; ПК-16

	3.
	Полимолекулярные свойства целлюлозы
	Молекулярная масса и степень полимеризации целлюлозы, способы определения и усреднения ММ и СП и  их практическое значение. Вискозиметрия растворов целлюлозы в кадоксене и др. растворителях
	0,5
	ОПК-2; ПК-16

	4.
	Бумагообразующие свойства целлюлозных волокон
	Размол целлюлозы и изменение свойств  волокон при размоле. Влияние параметров размола на водоудерживающую способность волокон и прочность бумажного полотна
	0,5
	ОПК-2; ПК-16

	5.
	Капиллярная структура целлюлозных волокон и их абсорбционные свойства
	Капиллярная структура целлюлозных волокон и абсорбционные свойства по отношению к различным веществам – газам, красителям,  воде. Адгезия, сорбция красителей
	0,5
	ОПК-2; ПК-16

	6.
	Модификация поверхности целлюлозы мерсеризацией, этерификацией 
	Взаимодействие целлюлозы со щелочью и водой. Аддитивные соединения целлюлозы со щелочью. Влияние частичной этерификации целлюлозы на изменение поверхности и структуры
	0,5
	ОПК-2; ПК-16

	7.
	Порошковая и микрокристаллическая целлюлоза
	Наноструктурированные материалы. Способы получения в водной (гидролитическая деструкция) и безводной органической (деструкция кислотами Льюиса) среде. Модификация поверхности целлюлозы. Свойства и применение
	0,5
	ОПК-2; ПК-16

	8.
	Сорбционные и электроповерхностные свойства целлюлозы 
	Равновесные состояния функциональных групп целлюлозы в воде. Сорбция ионов водорода поверхностью целлюлозы. Метод расчета электроповерхностных свойств целлюлозы
	0,5
	ОПК-2; ПК-16

	Всего
	4
	



5.5 Лабораторный практикум – не предусмотрено

5.6 Практические занятия 
	№ п/п
	№ темы 
(раздела) дисциплины из табл. 5.1
	Наименование практических занятий
	Трудо-емкость
(час.)
	Формируемые компетенции

	1.
	3
	Растворители целлюлозы. Вискозиметрический метод. Расчет значения характеристической вязкости и степени полимеризации. Уравнение Хаггинса и Марка-Куна-Хаувинка
	8
	ОПК-2; ПК-16

	2.
	5
	Расчет равновесной влажности целлюлозы в зависимости от влажности воздуха
	2
	ОПК-2; ПК-16

	3.

	8
	Сорбция ионов водорода и гидроксида целлюлозой. Расчет полного поверхностного заряда целлюлозы по данным потенциометрического титрования
	6
	ОПК-2; ПК-16

	Всего
	16
	



5.7 Практические занятия для заочной формы обучения
	№ п/п
	№ темы 
(раздела) дисциплины из табл. 5.1
	Наименование практических занятий
	Трудо-емкость
(час.)
	Формируемые компетенции

	1.
	3
	Растворители целлюлозы. Вискозиметрический метод. Расчет значения характеристической вязкости и степени полимеризации. Уравнение Хаггинса и Марка-Куна-Хаувинка
	2
	ОПК-2; ПК-16

	2.

	8
	Сорбция ионов водорода и гидроксида целлюлозой. Расчет полного поверхностного заряда целлюлозы по данным потенциометрического титрования
	2
	ОПК-2; ПК-16

	Всего
	4
	



5.8 Самостоятельная работа
	№ п/п
	№ темы  (раздела) дисциплины из табл. 5.1
	Тематика самостоятельной работы
(детализация)
	Трудо-емкость
(час.)
	Компетенции
	Контроль выполнения работы* (опрос, тест, конт, работа и т.д))

	1.
	1
	Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе.
	14
	ОПК-2; ПК-16
	устный опрос

	
	
	Конспект: Целлюлоза как основной растительный биополимер – источник возобновляемого органического сырья. Химические, физико-химические и физические свойства. Происхождение и области применения. Параметры кристаллической ячейки природной целлюлозы. Способы модификации природной и мерсеризированной  целлюлозы. Полиморфизм.
	
	
	Опорный конспект, контрольная работа 
(реферат)

	2.
	2
	Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе.
	14
	ОПК-2; ПК-16
	устный опрос

	
	
	Конспект: Компонентный состав волокон целлюлозы, микрофибриллы, ламеллы и др. структурные элементы. Окрашенность технических целлюлоз. Оптические свойства целлюлозных волокон и влияние содержания лигнина на белизну целлюлозы. Распределение лигнина в волокнах сульфитной и сульфатной целлюлозы.  Отбелка целлюлозы и древесных волокон (древесной массы).
	
	
	Опорный конспект, контрольная работа
 (реферат)

	3.
	3
	Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе.
	14
	ОПК-2; ПК-16
	устный опрос

	
	
	Конспект: Молекулярная масса и степень полимеризации целлюлозы, способы определения и усреднения ММ и СП и  их практическое значение. Вискозиметрия растворов целлюлозы в кадоксене и др. растворителях
	
	
	опорный конспект 

	
	
	Подготовка к практическим занятиям: «Растворители целлюлозы. Вискозиметрический метод. Расчет значения характеристической вязкости и степени полимеризации. Уравнение Хаггинса и Марка-Куна-Хаувинка»
	
	
	отчет по практическому занятию,
контрольная работа (реферат)

	4.
	4
	Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе.
	14
	ОПК-2; ПК-16
	устный опрос

	
	
	Конспект: Размол целлюлозы и изменение свойств  волокон при размоле. Влияние параметров размола на водоудерживающую способность волокон и прочность бумажного полотна
	
	
	опорный конспект, контрольная работа
 (реферат)

	5.
	5
	Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе.
	14
	ОПК-2; ПК-16
	устный опрос

	
	
	Конспект: Капиллярная структура целлюлозных волокон и абсорбционные свойства по отношению к различным веществам – газам, красителям,  воде. Адгезия, сорбция красителей
	
	
	опорный конспект

	
	
	Подготовка к практическому занятию: «Расчет равновесной влажности целлюлозы в зависимости от влажности воздуха»
	
	
	отчет по практическому занятию,
контрольная работа (реферат)

	6.
	6
	Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе.
	14
	ОПК-2; ПК-16
	устный опрос

	
	
	Конспект: Взаимодействие целлюлозы со щелочью и водой. Аддитивные соединения целлюлозы со щелочью. Влияние частичной этерификации целлюлозы на изменение поверхности и структуры
	
	
	опорный конспект, контрольная работа 
(реферат)

	7.
	7
	Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе.
	14
	ОПК-2; ПК-16
	устный опрос

	
	
	Конспект: Наноструктурированные материалы. Способы получения в водной (гидролитическая деструкция) и безводной органической (деструкция кислотами Льюиса) среде. Модификация поверхности. Свойства и применение
	
	
	опорный конспект, контрольная работа
 (реферат)

	8.
	8
	Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе.
	13,85
	ОПК-2; ПК-16
	устный опрос

	
	
	Конспект: Равновесные состояния функциональных групп целлюлозы в воде. Сорбция ионов водорода поверхностью целлюлозы. Метод расчета электроповерхностных свойств целлюлозы
	
	
	опорный конспект

	
	
	Подготовка к практическим занятиям: «Расчет равновесной влажности целлюлозы в зависимости от влажности воздуха»
	
	
	отчет по практическому занятию,
контрольная работа (реферат)

	Всего
	111,85
	
	

	Подготовка и сдача зачета с оценкой
	0,15
	
	



5.9 Самостоятельная работа для заочной формы обучения
	№ п/п
	№ темы  (раздела) дисциплины из табл. 5.1
	Тематика самостоятельной работы
(детализация)
	Трудо-емкость
(час.)
	Компетенции
	Контроль выполнения работы* (опрос, тест, конт, работа и т.д))

	1.
	1
	Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе.
	17
	ОПК-2; ПК-16
	устный опрос

	
	
	Конспект: Целлюлоза как основной растительный биополимер – источник возобновляемого органического сырья. Химические, физико-химические и физические свойства. Происхождение и области применения. Параметры кристаллической ячейки природной целлюлозы. Способы модификации природной и мерсеризированной  целлюлозы. Полиморфизм.
	
	
	Опорный конспект, контрольная работа 
(реферат)

	2.
	2
	Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе.
	17
	ОПК-2; ПК-16
	устный опрос

	
	
	Конспект: Компонентный состав волокон целлюлозы, микрофибриллы, ламеллы и др. структурные элементы. Окрашенность технических целлюлоз. Оптические свойства целлюлозных волокон и влияние содержания лигнина на белизну целлюлозы. Распределение лигнина в волокнах сульфитной и сульфатной целлюлозы.  Отбелка целлюлозы и древесных волокон (древесной массы).
	
	
	Опорный конспект, контрольная работа
 (реферат)

	3.
	3
	Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе.
	17
	ОПК-2; ПК-16
	устный опрос

	
	
	Конспект: Молекулярная масса и степень полимеризации целлюлозы, способы определения и усреднения ММ и СП и  их практическое значение. Вискозиметрия растворов целлюлозы в кадоксене и др. растворителях
	
	
	опорный конспект 

	
	
	Подготовка к практическим занятиям: «Растворители целлюлозы. Вискозиметрический метод. Расчет значения характеристической вязкости и степени полимеризации. Уравнение Хаггинса и Марка-Куна-Хаувинка»
	
	
	отчет по практическому занятию,
контрольная работа (реферат)

	4.
	4
	Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе.
	17
	ОПК-2; ПК-16
	устный опрос

	
	
	Конспект: Размол целлюлозы и изменение свойств  волокон при размоле. Влияние параметров размола на водоудерживающую способность волокон и прочность бумажного полотна
	
	
	опорный конспект, контрольная работа
 (реферат)

	5.
	5
	Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе.
	16
	ОПК-2; ПК-16
	устный опрос

	
	
	Конспект: Капиллярная структура целлюлозных волокон и абсорбционные свойства по отношению к различным веществам – газам, красителям,  воде. Адгезия, сорбция красителей
	
	
	опорный конспект

	
	
	Подготовка к практическому занятию: «Расчет равновесной влажности целлюлозы в зависимости от влажности воздуха»
	
	
	отчет по практическому занятию,
контрольная работа (реферат)

	6.
	6
	Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе.
	16
	ОПК-2; ПК-16
	устный опрос

	
	
	Конспект: Взаимодействие целлюлозы со щелочью и водой. Аддитивные соединения целлюлозы со щелочью. Влияние частичной этерификации целлюлозы на изменение поверхности и структуры
	
	
	опорный конспект, контрольная работа 
(реферат)

	7.
	7
	Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе.
	16
	ОПК-2; ПК-16
	устный опрос

	
	
	Конспект: Наноструктурированные материалы. Способы получения в водной (гидролитическая деструкция) и безводной органической (деструкция кислотами Льюиса) среде. Модификация поверхности. Свойства и применение
	
	
	опорный конспект, контрольная работа
 (реферат)

	8.
	8
	Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе.
	16
	ОПК-2; ПК-16
	устный опрос

	
	
	Конспект: Равновесные состояния функциональных групп целлюлозы в воде. Сорбция ионов водорода поверхностью целлюлозы. Метод расчета электроповерхностных свойств целлюлозы
	
	
	опорный конспект

	
	
	Подготовка к практическим занятиям: «Расчет равновесной влажности целлюлозы в зависимости от влажности воздуха»
	
	
	отчет по практическому занятию,
контрольная работа (реферат)

	Всего
	132
	
	

	Подготовка и сдача зачета с оценкой
	4
	
	



6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено

7. Методы и формы организации обучения 
Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах
	Формы
Методы
	Лекции (час)
	Практические занятия (час)
	Всего

	IT – методы:
1. презентации лекций
	2
	-
	2

	поисковый метод
	-
	2
	2

	Итого интерактивных занятий
	2
	2
	4



Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах для заочной формы обучения
	Формы
Методы
	Лекции (час)
	Практические занятия (час)
	Всего

	IT – методы:
1. презентации лекций
	2
	-
	2

	поисковый метод
	-
	2
	2

	Итого интерактивных занятий
	2
	2
	4



8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины
8.1 Самостоятельное изучение теоретического материала 
Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий к зачету с оценкой, а также к практическим работам. 
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо обратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на практических занятиях. 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо:
- ознакомиться с вопросами, которые будут рассматриваться во время занятия;
- изучить основную и дополнительную литературу, сделать записи в тетради по всем вопросам, выносимым на занятие, самостоятельно решить расчетные задачи и выполнить упражнения (при необходимости).
Практические занятия считаются успешно выполненными в случае предоставления в конце занятия отчета (протокола), включающего тему, ход работы, соответствующие рисунки и подписи (при наличии), и защиты данного отчета – ответов на вопросы по теме работы 
8.3 Методические рекомендации по подготовке и написанию контрольной работы (реферата) 
Одной из форм самостоятельной работы студента является написание и защита контрольной работы. По данной дисциплине контрольная работа выполняется в виде реферата по заданной преподавателем теме, для обсуждения его на занятии. 
Цель реферата - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов, умение использовать иллюстративный материал. Реферат готовится под руководством преподавателя, который читает лекции по данной дисциплине. 
Рекомендации студенту по подготовке и написанию контрольной работы (реферата): 
- перед началом работы по написанию реферата (доклада) согласовать с преподавателем тему, структуру доклада, используемую литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;
- представить доклад научному руководителю в письменной форме; 
- выступить на семинарском занятии с 10-минутной презентацией своего реферата (доклада), ответить на вопросы студентов группы. 
Требования: 
- к оформлению реферата (доклада): шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14, межстрочный интервал -1,5, размер полей- 2,5 см, отступ в начале абзаца -1,25 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО студента; 
- к структуре доклада - оглавление, введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций). Объем согласовывается с преподавателей. В конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, выполнившего работу. 
Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы на вопросы. 
8.4 Методические рекомендации по работе с литературой
Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна быть подобрана основная и дополнительная литература. 
Основная литература - это учебники и учебные пособия. 
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.
При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по существу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – формулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать исчерпывающие ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации своих обобщающих способностей, но и аргументировать ответы теми выписками, которые были сделаны ранее.

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Поверхностные свойства целлюлозы» включает в себя: 
· рабочую программу учебной дисциплины с перечнем основной и дополнительной литературы;
· методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям;
· учебно-методические материалы (тесты, контрольные вопросы и задачи (при наличии));
· групповые и/или индивидуальные консультации.
Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 
Библиотечно-информационное обслуживание студентов включает в себя:
- электронный каталог библиотеки СЛИ;
- электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Университетская библиотека oнлайн»;
- электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Издательство «Лань».

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов
Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля
	Элементы учебной деятельности
	Максимальный балл на 1-ую КТ с начала 
семестра
	Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра
	Всего за
семестр

	Посещение занятий
	10
	10
	20

	Тестовый контроль
	10
	10
	20

	Практические занятия
	10
	10
	20

	Компонент своевременности
	5
	5
	10

	Итого максимум за период:
	35
	35
	70

	Сдача зачета с оценкой  (максимум)
	-
	-
	30

	Нарастающим итогом
	35
	70
	100



Таблица 10.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку
	Оценка (ФГОС)
	Итоговая сумма баллов 
(учитывает успешно сданный зачет с оценкой)
	Оценка (ECTS)

	5 (отлично) (зачтено)
	90 - 100
	А (отлично)

	4 (хорошо)
(зачтено)
	85 – 89
	В (очень хорошо)

	
	75 – 84
	С (хорошо)

	
	70 - 74
	D (удовлетворительно)

	3 (удовлетворительно) 
(зачтено)
	65 – 69
	

	
	60 - 64
	E (посредственно)

	2 (неудовлетворительно), 
(не зачтено)
	Ниже 60 баллов
	F (неудовлетворительно)



11. Фонд оценочных средств  
Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе.

12. Промежуточный и текущий контроль 
12.1 Текущий контроль 
Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, полученных на лекционных и практических занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется защитой отчета по практическому занятию и выполнением контрольной работы по пройденному материалу, в виде реферата. 
Защита отчета по практическому занятию
Практические занятия считаются успешно выполненными в случае предоставления в конце занятия отчета (протокола), включающего тему, ход работы, соответствующие рисунки и подписи (при наличии), и защиты данного отчета – ответов на вопросы по теме работы. 

Примерная тематика рефератов
на тему: «Тонкое строение клеточной стенки древесины и целлюлозных волокон. 
Оптические свойства целлюлозных волокон»
1. Компонентный состав клеточной стенки древесины
2. Тонкое строение клеточной стенки древесины
3. Ориентация микрофибрилл (ламелл) во вторичной оболочке клеточной стенки
4. Распределение лигнина в клеточной стенке и волокнах технической целлюлозы
5. Оптические свойства целлюлозы. Стандарт белизны
6. Способы повышения отражательной способности (белизны) целлюлозы
7. Влияние содержания лигнина и экстрактивных веществ на белизну целлюлозы
8. Влияние кислотности среды на оптические свойства технических целлюлоз
9. Изменение компонентного состава полисахаридов и  лигнина в процессе формирования клеточной стенки древесины
10. Поверхностная и делигнифицирующая отбелка целлюлозы

12.2 Промежуточный контроль 
- это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой
1. Целлюлоза как основной растительный биополимер – источник возобновляемого органического сырья 
2. Химические, физико-химические и физические свойства. Происхождение и области применения
3. Параметры кристаллической ячейки природной целлюлозы. Полиморфизм
4. Способы модификации природной и мерсеризированной  целлюлозы
5. Компонентный состав волокон целлюлозы, микрофибриллы, ламеллы и др. структурные элементы
6. Окрашенность технических целлюлоз
7. Оптические свойства целлюлозных волокон и влияние содержания лигнина на белизну целлюлозы 
8. Распределение лигнина в волокнах сульфитной и сульфатной целлюлозы
9. Отбелка целлюлозы и древесных волокон (древесной массы)
10. Молекулярная масса и степень полимеризации целлюлозы, способы определения и усреднения ММ и СП и  их практическое значение
11. Вискозиметрия растворов целлюлозы в кадоксене и др. растворителях
12. Размол целлюлозы и изменение свойств  волокон при размоле
13. Влияние параметров размола на водоудерживающую способность волокон и прочность бумажного полотна
14. Капиллярная структура целлюлозных волокон и абсорбционные свойства по отношению к различным веществам – газам, красителям,  воде
15. Адгезия, сорбция красителей
16. Взаимодействие целлюлозы со щелочью и водой. Аддитивные соединения целлюлозы со щелочью 
17. Влияние частичной этерификации целлюлозы на изменение поверхности и структуры целлюлозы
18. Наноструктурированные материалы. Способы получения в водной (гидролитическая деструкция) и безводной органической (деструкция кислотами Льюиса) среде
19. Равновесные состояния функциональных групп целлюлозы в воде. Сорбция ионов водорода поверхностью целлюлозы. Метод расчета электроповерхностных свойств целлюлозы

13. Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины
 	Для использования в образовательном процессе имеется:

Реестр современных и профессиональных баз данных
	№
	Наименование
	Ссылка на источник

	1
	Справочная правовая система 
Консультант +
	Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 307-1, 312-1, 316-1, 318-1, библиотеки 207-2

	2
	Бюро наилучших доступных технологий
	http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4

	3
	Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения российской академии наук
	http://www.prometeus.nsc.ru
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/

	4
	Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала «Российское образование»
	http://window.edu.ru/

	5
	Образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
	http://ict.edu.ru/

	6
	Научная электронная библиотека Elibrary
	https://elibrary.ru

	7
	Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ)
	http://www.gpntb.ru/



	Для использования в образовательном процессе имеется:
0. Электронный каталог библиотеки СЛИ;
0. ЭБС "Университетская библиотека online";
0. ЭБС "Издательство "ЛАНЬ"";
0. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/
0. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса
	В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие программные средства:
	Перечень лицензионного программного обеспечения
	Реквизиты подтверждающих документов

	Мультимедийные комплексы

	Базовое программное обеспечение
	DreamSpark Agreement
(Комплекс программных средствMicrosoft)
	Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020

	
	Офисный пакет LibreOffice
	Лицензия GNULGPL
(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)

	
	Офисный пакет OpenOffice
	Лицензия GNULGPL
(http://www.openoffice.org/license.html)

	
	Антивирус Касперского
	Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021

	
	Архиватор 7-zip
	Лицензия GNULGPL
(http://7-zip.org/license.txt)

	
	Sumatra PDF
	Лицензия GNULGPL 3
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3)

	
	Файловыйменеджер Far
	Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru)

	
	Интернет-браузер Mozilla Firefox
	Лицензия MPL
(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)

	
	Интернет-браузер Google Chrome
	Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)

	Компьютерные классы

	Базовое программное обеспечение
	DreamSpark Agreement
(Комплекс программных средствMicrosoft)
	Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020

	
	Офисный пакет LibreOffice
	Лицензия GNULGPL
(https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)

	
	Офисный пакет OpenOffice
	Лицензия GNULGPL
(http://www.openoffice.org/license.html)

	
	Антивирус Касперского
	Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021

	
	Архиватор 7-zip
	Лицензия GNULGPL
(http://7-zip.org/license.txt)

	
	Файловыйменеджер Far
	Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru)

	
	Интернет-браузер Mozilla Firefox
	Лицензия MPL
(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)

	
	Интернет-браузер Google Chrome
	Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)

	Специализированное программное обеспечение
	Векторный графический редактор Inkscape
	Лицензия GNUGPL
https://inkscape.org/ru/about/license/

	
	Растровый графический редакторGimp
	Лицензия GNULGPL
(https://docs.gimp.org/ru/legal.html)

	
	Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схемFluidsim 4 hudraulic
	Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно

	Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам
	Справочная правовая система Консультант +
	Договор №РДД/УЗ/2014/043 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно
Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно

	Электронные библиотечные системы
	Система автоматизации библиотек ИРБИС-64
	Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно


 
15. Материально-техническое обеспечение дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Поверхностные свойства целлюлозы» задействована следующая материально-техническая база: 
	Оснащенность
	Наименование 
аудиторий, 
месторасположение

	I.  Для проведения занятий лекционного и семинарского типа

	Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения:
	согласно
учебному расписанию

	согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ
	

	Учебно-наглядные пособия
	

	в виде слайдов электронных презентаций к темам курса
	

	II. Учебная аудитория для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций
	согласно
учебному расписанию

	Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения:
	

	согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ
	

	III. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации
	согласно
учебному расписанию

	Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения:
	

	согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ
	

	IV. Помещения для самостоятельной работы
	«Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2,
«Зал периодических
изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2,
«Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39,
каб. №207-2,
Кабинет «Компьютерный
класс», ул. Ленина, д. 39,
каб. №321-1



16. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная учебная литература
1. Азаров, В. И. Химия древесины и синтетических полимеров [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 240400 — «Химическая технология органических веществ и топлива» по специальности 240406 — «Технология химической переработки древесины» / В. И. Азаров, А. В. Буров, А. В. Оболенская ; Издательство "Лань" (ЭБС). - 2-е изд. испр. - Санкт-Петербург : Лань, 2010. - 624 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/4022/.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература
1. Фляте, Д. М. Свойства бумаги [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. М. Фляте ; Издательство "Лань" (ЭБС). - 5-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 384 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3199/.

Научная литература
1. Структура и физико-химические свойства целлюлоз и нанокомпозитов на их основе [Текст] : [монография] / Л. А. Алешина [и др.] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО ПетрГУ. - Петрозаводск : ПетрГУ, 2014. – 240 с.
Периодические издания
1. Лесной вестник / Forestry bulletin [Текст] : научно-информационный журнал в области лесного хозяйства, экологии, лесозаготовки, деревообработки, химической технологии и обработки древесины, экономики лесного хозяйства/ Научно-образовательная ассоциация лесного комплекса. – Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана.  – Выходит раз в два месяца.
1. Химия растительного сырья [Текст] : журнал теоретических и прикладных исследований / учредители Алтайский государственный университет, Институт химии и химической технологии СО РАН, Красноярский государственный университет, Сибирский государственный технологический университет, Сибирский НИИ торфа СО РАСХН, Томский государственный университет, Томский политехнический университет. – Барнаул : Издательство Алтайского государственного университета. – Выходит ежеквартально.
1. Целлюлоза. Бумага. Картон [Текст] : научный журнал. – Москва : ООО "Редакция журнала "Целлюлоза. Бумага. Картон". – Основан в 1904 г. – Выходит 10 раз в год. 
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